TAP 1008 WP

per tomaia

traspirante

tessuto idrorepellente

95 % poliestere
5% poliuretano

TEST UNITA’ STANDARD
peso gr/m? UNI EN ISO 2286-2
spessore mm UNI ISO 2589
altezza rotolo cm
lunghezza rotolo ml

VALORI MEDI

660

3,00

140
30

| dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. | risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati,
seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali
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